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PIANTA

DELLA PENSILINA IN VETRO

E ACCIAIO DI COLLEGAMENTO
SCALA1:50

supporti metallici tipo "ragno”
per lI'ancoraggio dei pannelli in vetro

MATERIALI

PRESCRIZIONI REALIZZATIVE

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI :

Rck=35 MPa (C28/35)

classe di esposizione XC2
rapporto acqua/cemento max: 0.60
classe di consistenza: S3
diametro max aggregati: 32 mm
copriferro: cm 3

CALCESTRUZZO DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE:

CEMENTO ARMATO
PIEGATURA BARRE
Copriferro Squadre Ganci Curve Piegatura barre
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SOVRAP. BARRE LONGITUD. = dove non specificato min. 400

Rck=35 MPa (C28/35)

classe di esposizione XC1
rapporto acqua/cemento max: 0.60
classe di consistenza: S4
diametro max aggregati: 25 mm
copriferro: cm 3

ACCIAIO IN BARRE E RETI ELS:
Acciaio per c.a. B450 C
Tensione di snervamento fyk = 450 N/mmq
Tensione di rottura fyk = 540 N/mmq
Duttilita: (ft/fy)k <1.35 (ft/fy)k >1.15
Sovrapposizione ferri 2 40 &

SOLAIO TIPO "BAUSTA" H=20+4 cm:

SOVRAP. RETE ELETTROSALDATA = n.2 maglie min.

RIPRESE ED ANCORAGGI

1) Le eventuali riprese di getto dovranno venire eseguite previa pulitura della superficie di base, con
asporto della polvere e delle parti friabili ed inconsistenti, ivi compresa la spazzolatura dei residui
d'armatura per I'eliminazione dell'eventuale ruggine. E' richiesta 'applicazione di idoneo adesivo
epossidico di ripresa. Le modalita di getto del cls fresco dovranno rispettare le prescrizioni definite
nelle specifiche tecniche del prodotto adesivo utilizzato.

2) L'ancoraggio degli spezzoni di ripresa dei getti deve venire eseguito mediante adesivo epossidico
fluido o in pasta, in funzione dell'orientazione geometrica dei fori. Le modalita di posa in opera
dell'adesivo e degli spezzoni devono rispettare le prescrizioni definite nelle specifiche tecniche del

prodotto adesivo utilizzato.

Travetti in c.a. interasse= 50 cm
Alleggerimento in laterizio

ELEMENTI IN LEGNO:
legno lamellare Classe GL24h (UNI EN 1194)

ELEMENTI IN ACCIAIO:
ACCIAIO  S275

VIBRARE | GETTI

CONTROLLARE LE MISURE IN SITO

tensione di rottura 430 N/mm?
tensione di snervamento 275 N/mm?
BULLONERIA:

VITI PER LEGNO TIPO VGZ

vite ad alta resistenza Classe 10.9

BULLONI TIPO Testa Esagonale
vite ad alta resistenza Classe 8.8
dado ad alta resistenza Classe 8
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finitura di bordo
con vetro uscente a lama
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orditura di travi secondarie
HEA 140
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PIANTA

CON DETTAGLIO DELL'ORDITURA
DELLE TRAVI SECONDARIE HEA 140
SCALA1:50

DETT 3

NODO DI CONNESSIONE TRAVE PRINCIPALE-
PILASTRO-TRAVE SECONDARIA

SCALA1:5

n°2+2 bulloni M12
classe 8.8 a testa
esagonale

trave secondaria

DETT 1

NODO DI CONNESSIONE DELLE
TRAVI HEA140 SUL BORDO
SCALA1:5

n°4+4 bulloni M10
a testa esagonale

HEA 140
: m\ = C — , 4 n°1 fazzoletto di collegamento
H H i=a) | k= sp.8mm saldato a completa
penetrazione alla HEA 140 di
bordo ad ancorare con n°2
bulloni M10
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trave strutturale
n° 4 spezzoni di barra filettata

HEA 260

B @12 mm saldati su piastra
141 fazzoletti di / per I'ancoraggio della trave
. principale
irrigidimento

225x126x10 mm

N : PN

| 34

filettata saldati

piastra circolare @275 mm

sp.10 mm saldata a completa
I penetrazione sulla colonna, con
4 spezzoni @12 mm di barra

n°2 piastre 288x140x8mm
per I'unione bullonata tra trave
principale e trave secondaria

DETT 3

PIANTA DEL NODO DI
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profilo circolare @273mm
sp.12,5 mm

tirafondi
@ 20 L=240 mm
piastra
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profilo circolare @273mm

sp.12,5 mm piastra

400x400x20mm

saldatura a completa
penetrazione tra il profilo
circolare e la piastra

320
400

tirafondi
@ 20 L=240 mm
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CONNESSIONE DELLA TRAVE
PRINCIPALE SUL PILASTRO
SCALA1:5

1+1 fazzoletti di
irrigidimento
225x126x10 mm

AN Y

trave strutturale

HEA 260

DETT 2
PARTICOLARE ATTACCO DEL
PILASTRO AL BASAMENTO
SCALA1:5

sigillatura in corrispondenza

piastra circolare @275 mm
sp.10 mm con 4 spezzoni @312
mm di barra filettata saldati

SEZIONE

DELLA PENSILINA

A-A

delle teste dei pannelli

DETT.3

orditura di travi secondarie

HEA 140

_SCALA 1:50

pannelli in vetro stratificato
DETT.1 sp.14 mm
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NUOVO EDIFICIO
BAR-CAFFETTERIA

4000

trave strutturale HEA 260

profilo in acciaio a sostegno
dei pannelli di vetro a sbalzo

colonna in profilo circolare di acciaio,
@273 mm, sp.12,5 mm
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